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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wy-

konania i odbioru nasypów w związku z projektem budowlano - wykonawczym budo-

wy drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej 

w Brzegu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

przy wykonaniu nasypów z gruntu kategorii I-VI uzyskanego z wykopu, w związku z 

projektem budowlano - wykonawczym budowy drogi dojazdowej do kompleksu prze-

mysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnio-

nych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 

pasa robót drogowych. 
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1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pa-

sem robót drogowych. 

1.4.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyska-

nych w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz 

innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI

ρ
ρ

=  

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności opty-

malnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słu-

żąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 

normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność grun-

tów niespoistych, określona wg wzoru: 

 
10

60

d
dU =  

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora. 
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 Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie 

roboty przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich 

wykonania określono w ST D-01.00.00. „Roboty przygotowawcze”. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Grunty i materiały do wykonania nasypów mogą być: 

● przydatne bez zastrzeżeń, 

● przydatne z zastrzeżeniami, 

● nieprzydatne. 

 Dopuszcza się budowanie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydat-

nych do tego celu, to znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w 

normie BN-72/8932-01 oraz ewentualne dodatkowe wymagania określone w ST i są 

zaakceptowane przez Inspektora. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie trwania ro-

bót ziemnych, na podstawie przekładanych przez Wykonawcę wyników badań laborato-

ryjnych, określonych w punkcie 6.2.2. 

 W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności, Wykonawca 

ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopusz-

czalnych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w tablicy nr 1. 

 Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie 

uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określo-

nych w ST lub przez Inspektora, to wszystkie takie części nasypu zostaną przez Wyko-

nawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich wła-

ściwościach. 

 Wartość wskaźnika różnoziarnistości „U” gruntów użytych do budowy nasy-

pów, powinna wynosić dla warstwy położonej poniżej niwelety robót ziemnych: 

● do 0.5 m; co najmniej 5.0, 

● od 0.5 m do 1.2 m; powyżej 3.5; 

● poniżej 1.2 m; od 2.0 do 3.5.  

2.2. Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń 

 Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują: 

a) rozdrobnione skały i materiały gruboziarniste, twarde i średniotwarde, 
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b) żwiry i pospółki, 

c) piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane, 

d) żużle wielkopiecowe i inne żużle metalurgiczne ze starych hałd (nierozpadowe), 

drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku wąt-

pliwości, co do nierozpadowości żużli, należy skontrolować ich odporność na rozpad 

żelazawy, wg normy PN-78/B-06714/39 oraz krzemianowy, wg normy 

PN-80/B-06714/37. Odporność powinna być całkowita. 

2.3. Grunty i materiały przydatne z zastrzeżeniami 

 Grunty i materiały niewymienione w punkcie 2.2 niniejszej ST są przydatne do 

wykonania nasypów pod warunkiem uwzględnienia ograniczeń dotyczących ich wyko-

rzystania, określonych w tablicy nr 1. Ograniczenia dotyczą: 

● właściwości gruntów i materiałów, 

● technologii wbudowania, 

● strefy korpusu, do której dopuszcza się grunt lub materiał, 

● warunków wodnych w podłożu warstwy wykonanej z gruntu lub materiału. 

2.4. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów obejmują: 

a) grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime, w których zawartość części organicz-

nych przekracza 2 % wg normy PN-86/B-02480, 

b) grunty i materiały pęczniejące, dla których pęcznienie po 4 dobach, określone wg 

normy BN-70/8931-05 przekracza 4 %, 

c) grunty spoiste o granicy płynności powyżej 65 % i/lub wskaźniku plastyczności po-

wyżej 45 %, 

d) grunty niezagęszczalne, dla których maksymalna gęstość objętościowa szkieletu 

gruntowego jest mniejsza od 1.5 [Mg/m3], 

e) rozpadowe żużle wielkopiecowe i inne żużle metalurgiczne. 
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205  

Przeznacze-

nie 

Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy na-
sypów poni-
żej strefy 
przemarza-
nia 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelino-
we, rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, rów-
nież gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne 
i łamane 
4. Piaski gliniaste z do-
mieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-
tości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze sta-
rych zwałów (powyżej 5 
lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 
4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL       < 35% 
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL 
od 35 do 60% 
7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2% 
 
 
8. Żużle wielkopiecowe i inne me-
talurgiczne z nowego studzenia (do 
5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe nieprzepa-
lone 
 
10. Popioły lotne i mieszaniny po-
piołowo-żużlowe 
 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 
- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoce-
niem 
- w miejscach suchych lub przej-
ściowo zawilgoconych 
 
- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoce-
niem lub po ulepszeniu spoiwami 
 
- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej 
od kapilarności biernej gruntu pod-
łoża 
- o ograniczonej podatności na roz-
pad - łączne straty masy do 5% 
- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem drobnoziar-
nistym 
- gdy zalegają w miejscach suchych 
lub są izolowane od wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w 
stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwi-
rom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności mniej-
szej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe 
z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2% 
7. Żużle wielkopiecowe i inne me-
talurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: ce-
ment, wapno, aktywne popioły itp. 
 
 
- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 
- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wyko-
pach i miej-
scach zero-
wych do 
głębokości 
przemarza-
nia 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami (ce-
mentem, wapnem, aktywnymi popio-
łami itp.) 

2.5. Źródła pozyskiwania materiałów 

 Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić 

wyniki badań jakości w ramach PZJ oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację Inspekto-

ra. 

 Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego 

źródła, dla każdego oddzielnego miejsca wbudowania. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00. „Wymaga-

nia ogólne” punkt 3.  

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy do-

borze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony 

przez Inspektora. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 

Działanie
 

Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: 

piaski żwiry pospółki 

Grunty spoiste: 

pyły, iły 
Mieszanki gruntowe 

 z małą zawartością 

frakcji kamienistej 
sprzętu  grubość war-

stwy  

 w cm 

liczba 

przejazdów 

grubość war-

stwy 

w cm 

liczba 

przejazdów 

grubość war-

stwy 

w cm 

liczba przejaz-

dów 

 

1. Walce gładkie 
2. Walce okołkowane 
3. Walce ogumione 

(samojezdne            
i przyczepne) 

od 10 do 20 
- 
 
 

od 20 do 40 

od 4 do 8 
- 
 
 

od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
 

od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
 

od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
 

od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
 

od 6 do 10 

 

 

 

4. Płytki spadające 
(ubijaki) 

5. Szybko uderza-
jące ubijaki 

6. Walce wibra-
cyjne  

   lekkie  (do 5 ton) 
   średnie (5÷8 ton) 
   ciężkie  (> 8 ton) 
7. Płyty wibracyjne 
   lekkie 
   ciężkie 
 

 
- 
 

od 20 do40 
 
 

od 30 do50 
od 40 do60 
od 50 do80 

 
od 20 do40 
od 30 do60 

 
- 
 

od 2 do4 
 
 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

 
od 50 do70 

 
od 10 do20 

 
 
- 

od 20 do30 
od 30 do40 

 
- 

od 20 do30 

 
od 2 do 4 

 
od 2 do 4 

 
 
- 

od 3 do4 
od 3 do4 

 
- 

od 6 do8 

 
od 50 do70 

 
od 20 do30 

 
 

od 20 do40 
od 30 do50 
od 40 do60 

 
od 10 do20 
od 20 do40 

 
od 2 do 4 

 
od 2 do 4 

 
 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D-M 00.00.00. „Wymaga-

nia ogólne” punkt 4. 
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4.2. Wybór środków transportu  

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostoso-

wany do kategorii  gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadun-

ku oraz od odległości transportu. 

 Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w na-

syp mogą być stosowane następujące środki transportu: 

● samochody skrzyniowe, 

● samochody samowyładowcze, 

● ciągniki kołowe i gąsienicowe, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora. 

 Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzę-

tu stosowanego do wykonywania wykopów oraz sprzętu używanego do odspajania 

gruntu pozyskiwanego z dokopu. 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00. 

„Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinno 

być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziem-

nych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% 

jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na po-

wierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 

powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 

umocnienia powierzchni. 
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5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadnia-

jących, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają te-

go warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód grun-

towych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek do-

datkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 

grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwad-

niających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Ukop i dokop 

5.4.1. Miejsce okopu i dokopu  

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz 

lub przemieszczenie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, trans-

port gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy 

mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 

wykonane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

5.4.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobra-

niu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po 

wydaniu zgody na piśmie przez Inspektora. Głębokość, na jaką ocenić przydatność 

gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 

 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba, że 

wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. 

Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powro-

tem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora. 
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 Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tyl-

ko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwier-

dzone przez Inspektora. 

 Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunku możliwego 

spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie ro-

wu odpływowego. 

 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności 

zbocza. 

 Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształ-

towane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy 

przeprowadzić rekultywację wg odrębnej Dokumentacji Projektowej. 

5.5. Wykonywanie nasypów 

5.5.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy 

zakończyć roboty przygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST 

D-01.00.00. „Roboty przygotowawcze”. 

1.  Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 

zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0.5 m od powierzchni te-

renu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 

nr 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 

spełnione. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy nr 3 nie mogą być 

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu 

ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. 

Tablica nr 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głę-

bokości 0.5 m od powierzchni terenu. 
 Minimalna wartość Is dla: 

Nasypy autostrad innych dróg 
o wysokości i dróg 

ekspresowych 
ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
ruch mniejszy 
od ciężkiego 

do 2 metrów 1,00 0,97 0,95 

ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95 
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  5.5.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany  

z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2 niniejszej ST.   

5.5.3. Zasady wykonania nasypów 

1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i 

profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora. 

 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 

przestrzegać następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności 

od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowa-

nia kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 

prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 

jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać 

w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 

mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy na-

syp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp 

jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochy-

leniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gro-

madzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna po-

wierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 

ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem 

ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega po-

wstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z grun-

tów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od                    

8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, In-
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spektor może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabiliza-

cję cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 

sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wpro-

wadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 

warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu 

wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 

0,3 do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. 

Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% we-

dług poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany 

w nasyp. Inspektor może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem je-

go zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

2. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie 

o szerokości do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 

±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 

 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyle-

głych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym 

czasie. 

3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza 

wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 

10% jej wartości. 

 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 

warstwy gruntu. 

 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne 

jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i 

mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p. 1, poz. d). 
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 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do 

dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wy-

konawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez In-

spektora, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie 

jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 

przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwa-

ne. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed roz-

marznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5. Zagęszczenie gruntu 

1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Każda warstwa gruntu 

jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Wymaganą 

wilgotność zagęszczanego materiału, procedurę zagęszczania i grubość warstw należy 

określić doświadczalnie podczas próbnego zagęszczania stosowanym sprzętem.  

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszcza-

jącej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, 

zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 3.2. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności opty-

malnej, z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu 

jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność 

gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od 

wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób me-

chaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczal-

nego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez 

Inspektora. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ST. D−02.00.00.                        ROBOTY ZIEMNE                                                        
 

SoftGIS 
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej 

 

74

 Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. Za-

gęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o wskaźni-

ku plastyczności Ip ≥ 10 i wilgotności mniejszej od optymalnej, można oceniać na pod-

stawie wartości wtórnego modułu odkształcenia E2. Kolejną warstwę gruntu można 

układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 

2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy na-

leży określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwot-

nego i wtórnego modułu odkształcenia. 

 W nasypach wymagane wskaźniki zagęszczenia Is oraz wtórne moduły odkształ-

cenia E2 należy przyjmować w zależności od kategorii przewidywanego ruchu i od po-

ziomu zalegania warstw. 

 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
Minimalna wartość Is dla: 

innych dróg 
Strefa 
nasypu autostrad 

i dróg 
ekspresowych 

ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

ruch mniej- 
szy od cięż- 

kiego 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 
powierzchni robót ziemnych: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

1,00 
- 

 
 
- 

1,00 

 
 

- 
0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 
robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

0,97 
- 

 
 

- 
0,97 

 
 

- 
0,95 

 Zagęszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymagania-

mi, jeżeli spełniony jest jeden z warunków: 

a) w przypadku liczby pomiarów wartości Is mniejszej od 10 wszystkie wyniki są nie 

mniejsze od wartości wymaganej, 

b) w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10 wartość średnia wskaźnika zagęszcze-

nia Is jest mniejsza od wartości wymaganej, a współczynnik zmienności Ze wskaźni-

ka zagęszczenia Is nie przekracza 2.5 %, 

c) w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10, gdy współczynnik zmienności Ze 

wskaźnika zagęszczenia Is okaże się większy od 2. 5 %, wartość średnia wskaźnika 

zagęszczenia Is jest większa od wymaganej co najmniej o 60 % odchylenia standar-

dowego Ss. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ST. D−02.00.00.                        ROBOTY ZIEMNE                                                        
 

SoftGIS 
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej 

 

75

 Wartość wtórnych modułów odkształcenia E2 określa się przy drugim obciąże-

niu statycznym płytą o średnicy ≥ 300 mm. 

 Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się war-

tość stosunku Io modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, który nie po-

winien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków, 

● 2.2 przy wymaganej wartości Is ≥ 1.0, 

● 2.5 przy wymaganej wartości Is < 1.0. 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pyla-

stych, glin zwięzłych, iłów) - 2.0, 

c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwię-

złych) - 3.0, 

d) dla narzutów kamiennych, rumoszy - 4.0, 

e) dla gruntów antropogenicznych - na podstawie badań poligonowych. 

 Wartości modułów E2 nie powinny być w żadnym badaniu mniejsze, a wartości 

stosunku Io większe od wymaganych. 

 Dla gruntów ulepszonych spoiwami wymagane jest uzyskanie wskaźnika za-

gęszczenia Is = 1.0, w warstwie ulepszonego podłoża nawierzchni oraz Is = 0.97 w stre-

fie obliczeniowej głębokości przemarzania 

 Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć 

wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0.95. Z zagęszczenia gruntu na skarpach można zrezygno-

wać pod warunkiem układania warstw nasypu z poszerzeniem, o co najmniej 50 cm, a 

następnie zebrania tego nakładu.  

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczają-

ce, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 

optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyska-

nia wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i 

wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidło-

wego zagęszczenia warstwy.  

3. Próbne zagęszczenie 

 Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej po-

wierzchni 300 m2, powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym 

układa się grunt czterema pasmami o szerokości 3.5 ÷ 4.5 m każde. Poszczególne war-
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stwy  układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszyst-

kie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. 

Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej  z tolerancją podaną w punkcie 

5.5.4. Grunt ułożony na poletku wg podanej wyżej zasady powinien być następnie za-

gęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, 

dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych. 

 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, 

z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej 

części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wyma-

ganiami podanymi w punkcie 5.5.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną 

liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

5.5.5. Odkłady 

1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 

materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie bę-

dą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związa-

nych z budową trasy drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie 

na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków 

tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w Dokumentacji Projektowej, 

harmonogramie robót lub przez Inspektora. 

2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia 

na odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania 

terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia na-

sypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpo-

wiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczenia gruntów oraz wskazów-

kami Inspektora. 
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 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób okre-

ślony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 

 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w Dokumentacji Projektowej lub 

przez Inspektora. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi ono 

być zaakceptowane przez Inspektora. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać 

zgodę właściciela terenu. 

 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wyko-

pie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu 

jest niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi 

wykopu powinna wynosić: 

● nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

● nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20 %, odkład 

należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20 % odkład należy zloka-

lizować od dolnej strony wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wyko-

nać od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi 

wykopu. 

 O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie  

z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, wg wskazań 

Inspektora. 

 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń śro-

dowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, 

obciążają Wykonawcę. 

3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszcze-

nie oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przez Inspektora. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać usta-

leń podanych w normie BN-72/8932-01, to znaczy odkład powinien być uformowany w 

pryzmę o wysokości do 1.5 m, pochyleniu skarp 1 ÷ 1.5 % i spadku korony od 2 do 5 

%. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ST. D−02.00.00.                        ROBOTY ZIEMNE                                                        
 

SoftGIS 
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej 

 

78

 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym te-

renem. Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub 

drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z Dokumentacją Projek-

tową. 

 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 

przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbu-

dowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub przez Inspektora. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D-M 00.00.00. 

„Wymagania ogólne” punkt 6.  

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Kontrola jakości wykonania nasypów polega na sprawdzeniu zgodności z wy-

maganiami określonymi w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej i SST.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

● badania przydatności gruntów do budowy nasypów , 

● badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

● badania zagęszczenia nasypu, 

● pomiary kształtu nasypu, 

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone 

na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 

pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym 

badaniu należy określić następujące właściwości: 

● skład granulometryczny, wg normy PN-88/B-04481, 

● zawartość części organicznych, wg normy PN-88/B-04481, 

● wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

wg normy PN-88/B-04481, 

● wilgotność naturalną wg normy PN-88/B-04481, 
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● granicę płynności wg normy PN-88/B-04481, 

● kapilarność bierną wg normy PN-60/B-04493, 

● wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu  

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

polegają na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy prze-

prowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych wg 5.3.3, 

e) przestrzegania ograniczeń określonych w 5.3.3 i dotyczących wbudowania gruntów 

w okresie deszczów i mrozów. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowa-

niu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia 

z wartościami określonymi w punkcie 5.5. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza 

się aparaty izotopowe. 

 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg normy 

BN-77/8931-12 oznaczenie modułów odkształcenia wg normy BN-64/8931-02. 

 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

● jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości 

Is, 

● jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwot-

nego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do doku-

mentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub 

podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku 

budowy. 

6.2.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
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● prawidłowości wykonania skarp, 

● szerokości korony korpusu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgod-

ności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określo-

nymi w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej ST punkt 5.3. 

 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości koro-

ny korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą  

z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej.  

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgod-

ności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.2 niniejszej ST oraz w Dokumentacji 

Projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji Projektowej, 

b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,  

c) odwodnienia, 

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaga-

niami określonymi w punkcie 2 oraz 5.3.5 niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

● prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

● odpowiednie wbudowanie gruntu, 

● właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST D-M 00.00.00. „Wy-

magania ogólne” punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
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 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona jako różnica ogólnej objętości nasy-

pów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych 

do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku 

objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 

 Jednostką obmiarową jest 1 [m3] wykonanego nasypu na podstawie Dokumenta-

cji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 Objętość nasypów będzie ustalona na podstawie obliczeń z przekrojów po-

przecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu 

warstw gruntów nieprzydatnych. 

 Jednostką obmiarową jest 1 [m3] wykonanego odkładu na podstawie Dokumen-

tacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 Objętość odkładu będzie określona na podstawie obmiaru jako różnica objętości 

wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętość nasypów, z uwzględnieniem 

spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w punkcie 5.3.5 niniejszej ST. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST D-M 00.00.00. „Wy-

magania ogólne” punkt 8. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 

i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleran-

cji wg punktu 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano ST D-M 

00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność za 1 [m3] należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót 

w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 Cena wykonania 1 [m3] wykopów w gruntach I - IV kategorii obejmuje: 

● prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
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● pozyskanie gruntu z ukopu i/lub dokopu, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek oraz utrzymanie w okresie eksploatacji, 

● transport urobku z ukopu i/lub dokopu na miejsce wbudowania w nasypie, 

● wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

● zagęszczenie powierzchni gruntu do wielkości podanej w Dokumentacji Projekto-

wej, ST, 

● profilowanie powierzchni zasypu, rowów i skarp z nadaniem im spadków i pochy-

leń zgodnych z Dokumentacją Projektową i ST, 

● wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

● rekultywację terenu, 

● odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 

● wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

● przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących w 

szczególności właściwości wbudowanych gruntów, wskaźnika zagęszczenia po-

szczególnych warstw nasypu i nośności górnej warstwy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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